Прайс-лист на услуги ООО «Белит КПД» от 01.01.2011 года                       
Контактные телефоны: 242-32-75, 242-32-55, 299-01-49; 8-963-13-43-331, 8-961-03-92-811
 наш сайт www.belit-kpd.ru
	№
	Наименование материала (изделия) / Вид работ
	Количество
	Стоимость выполненной работы, руб.

	Контроль прочности бетона (раствора) разрушающими методами

	1
	Определение прочности раствора  на сжатие методом разрушения  контрольных образцов  размером 7х7х7см  
	1 куб.
	265,00

	2
	Определение прочности бетона на сжатие методом разрушения  контрольных образцов  размером 10х10х10 см 
	1 куб.
	275,00

	3
	Определение прочности бетона на сжатие методом разрушения  контрольных образцов размером15х15х15 см
	1 куб.
	350,00

	4
	Определение прочности бетона на сжатие методом разрушения  контрольных образцов размером 20х20х20 см
	1 куб.
	450,00

	5
	Изготовление контрольных образцов бетона (раствора) из бетонной смеси,  поставленной в лабораторию Заказчиком
	1 куб.
	80,00

	6
	Определение прочности бетона(раствора) на сжатие ускоренным методом (с термообработкой)
	1 куб.
	385,00

	7
	Хранение образцов в нормальных условиях (температура +20°С±3°С влажность 95%±5%) в течении 28 суток
	не ограничено
	бесплатно

	Контроль прочности бетона неразрушающими методами

	8
	Бетоны. Определение прочности бетона на сжатие в бетонных и железобетонных конструкциях методом ударного импульса (ИПС МГ-4)

(При использовании термофена (при t≤10°C) цена - 376,42 руб.)*
	1 участок
	342,20



	9
	Бетоны. Определение прочности бетона на сжатие в бетонных и  железобетонных конструкциях методом пластической деформации (эталонный молоток Кашкарова) 
	1 участок
	342,20



	10
	Бетоны. Определение прочности бетона на сжатие в бетонных и  железобетонных конструкциях методом упругого отскока (склерометр ОМШ-1) 
	1 участок
	390,00

	11
	Бетоны. Определение прочности бетона на сжатие в бетонных и  железобетонных конструкциях методом отрыва со скалыванием  (ПОС-50МГ4 «СКОЛ») 
	1 участок
	531,00

	12
	Определение прочности бетона ультразвуковым методом с использованием прибора Пульсар 1.1
	1 участок
	500,00

	Другие виды испытаний бетона и раствора

	13


	Определение плотности бетона (раствора) испытанием образцов 
	1 измерение
	227,44

	14
	Определение температуры  бетона (раствора) 
	1 измерение
	30,00

	15
	Определение водонепроницаемости бетона (раствора)  испытанием образцов 
	1 испытание
	2867,40

	16
	Изготовление контрольных образцов для определения водонепроницаемости бетона
	1 образец
	150,00

	17
	Определение подвижности бетонной смеси
	1 испытание
	300,00

	18
	Отбор образцов  бетона из тела конструкции методом высверливания керна с использованием установки алмазного бурения:
	бетон
	10 см 

(глубины)
	900,00

	
	
	железобетон
	10 см 

(глубины)
	1080,00

	19
	Определение прочности раствора на сжатие, взятого из швов или из стяжки полов (методом выпиливания с помощью абразивных инструментов и методом выбуривания с помощью установки алмазного бурения) 
	1 проба
	1530,00

	20
	Подбор состава бетона (раствора) без учета стоимости испытания цемента и инертных материалов
	1 состав
	3800,00

	21
	Работа специалиста по осуществлению входного контроля качества бетона на объекте Заказчика (без учета стоимости испытания контрольных образцов на сжатие и транспортных услуг) . Выезд в выходные и праздничные дни, а также после 1900 оплачивается в двойном размере.
	1 выезд 
	2000,00

	22
	Морозостойкость ( не менее 5-ти циклов)
	1 цикл
	220,00

	23
	Определение прочности раствора на сжатие, выполненного из ПЦС (после 28-суточного нормального хранения),  включая стоимость изготовления образцов
	1 испытание
	1943,40

	24
	Определение прочности раствора на сжатие, выполненного из ПЦС (после ТВО),  включая стоимость изготовления образцов
	1 испытание
	2057,10

	Сталь арматурная

	25
	Испытание образцов арматурной стали на разрыв, относительное удлинение, изгиб 
	1 испытание
	3600,00

	26
	Определение диаметра и месторасположения арматуры в железобетонных конструкциях с использованием ИПА-МГ 4.01
	1 определение
	295,00

	27
	Определение армирования кирпичной кладки с использованием ИПА-МГ 4.01
	Цена договорная в зависимости от объема работ от 850 рублей за 1 час работы специалиста с прибором.

	28
	Испытание сварочных образцов 
	1 образец               
	3600,00

	Кирпич и камни керамические (силикатные)

	29
	Определение предела прочности при сжатии и изгибе
	1 партия
	1693,00

	30
	Определение наличия известковых включений
	1 партия
	944,00

	31
	Определение водопоглощения
	1 партия
	867,00

	32
	Морозостойкость ( не менее 5-ти циклов)
	1 цикл
	200,00

	Камни бетонные (блоки) стеновые

	33
	Испытание прочности на сжатие
	1 испытание
	1480,00

	34
	Испытание на плотность
	1 испытание
	590,00

	35
	Морозостойкость ( не менее 5-ти циклов)
	1 цикл
	250,00

	Теплоизоляционные материалы 

	36
	Линейные размеры
	1 испытание
	354,00

	37
	Правильность геометрической формы
	1 испытание
	354,00

	38
	Определение плотности 
	1 испытание
	354,00

	39
	Определение влажности
	1 испытание
	448,40

	40
	Определение водопоглощения
	1 испытание
	495,60

	41
	Линейная термическая усадка
	1 испытание
	590,00

	  42
	Теплопроводность
	1 испытание
	2000,00

	Определение теплопроводности строительных материалов

	43
	Определение теплопроводности ( бетона, пенобетона, керамзитобетона, газобетона, кирпича, стеновых блоков, теплоизоляционных материалов и др.)
	1 испытание
	1300,00

	Испытание цемента

	44
	Определение сроков схватывания, нормальной густоты цементного теста (в/ц) и класса прочности (марки)
	1 проба
	2963,00

	Испытание ПГС, песка, щебня(гравия)

	45
	Испытание ПГС (песчано-гравийная смесь)
	1 проба
	1392,40

	46
	Испытание песка 
	1 проба
	1360,00

	47
	Испытание гравия (щебня, керамзита) 
	1 проба
	1437,00

	Испытание грунта

	48
	Определение коэффициента уплотнения
	1 проба
	2950,00

	Испытание асфальтобетона

	49
	Определение объемного веса, остаточной пористости, водонасыщения, водостойкости, предела прочности при сжатии, пористости минеральной части
	1 проба
	4976,96

	50
	Испытание минеральных добавок на пригодность для использования в асфальтобетонных смесях
	1 проба 
	1498,00

	51
	Испытание битума
	1 проба
	2415,00

	52
	Подбор состава асфальтобетона без учета стоимости испытания ингредиентов
	1 состав
	3800,00

	Испытание ячеистых бетонов (пенобетон, газобетон, газосиликат)

	53
	Определение прочности
	1 куб.  


	354,00

	54
	Определение влажности
	1 образец
	495,60

	55
	Определение усадки при высыхании
	1 образец
	590,00

	56
	Выпиливание образца (куб. 10х10х10 см) из тела конструкции (изделия)
	1 образец
	350,00

	Испытание тротуарной плитки

	57
	Определение прочности
	1 партия
	1590,00

	58
	Определение истираемости 
	1 партия
	2290,00

	59
	Определение водопоглощения
	1 партия
	1354,00

	Прочие услуги

	60
	Испытание анкеров (дюбелей, арматуры и т.д.) на вырыв из конструкции
	3150,00

	61
	Разработка рекомендаций (технологического регламента) по исправлению различных дефектов
	Цена договорная от 5000 рублей и выше

	62
	Консультация специалиста с выездом на объект
	Цена договорная от 2000 рублей и выше

	63
	Контроль качества строительно-монтажных работ (СМР)
	Цена договорная

	64
	Обследование и проектирование
	Цена договорная

	65
	Калибровка (построение градуировочной зависимости, определение переводных коэффициентов) приборов неразрушающего контроля прочности бетона на сжатие – ИПС, ОНИКС, Пульсар и приборы других производителей
	1 калибровка
	8000,00

	Стоимость выезда к заказчику

	66
	В пределах города ( в расчёте на один объект)
	590,00

	67
	За пределами города до 50 км ( в расчёте на один объект)
	1180,00

	68
	Свыше 50 км ( в расчёте на один объект)
	13 рублей/км


Более подробная информация по заключению договора предоставляется 

по телефону 242-32-75 Заместителем директора Евстифеевой Татьяной Анатольевной
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ !
